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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
หัตถกรรมหินออน

๑.  ขอบขาย

๑.๑  มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะหินออนธรรมชาติที่ใชทําเครื่องประดับกาย ของใช
เบ็ดเตล็ด เครือ่งตกแตงอาคารบานเรือน และเครือ่งเรอืนเทานัน้ ทัง้นีไ้มครอบคลมุถงึวสัดกุอสรางทีท่าํ
จากหนิออน เชน แผนหนิออน เสาหินออน เครือ่งสุขภณัฑ เชน อางลางหนา

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้  มีดังตอไปนี้
๒.๑  หัตถกรรมหินออน  หมายถึง  ผลติภณัฑหินออนธรรมชาตทิีท่าํดวยมอื  โดยใชเครือ่งมอืชวยในการตดั

เจยีร กลึงและขัดหนิออนใหเรียบเปนมนัหรอืไมขัดกไ็ด และอาจมกีารประกอบดวยวสัดอ่ืุน ตามความ
เหมาะสมของผลติภณัฑ

๒.๒  รอยตาํหน ิหมายถงึ  รอยแตก รอยราวของหนิออน หรือรอยทีเ่กิดจากการหลดุรอนของเนือ้หินออน
๒.๓  รอยตกแตง หมายถึง  รอยที่เกิดจากการใชวัสดุ และเคร่ืองมือแตงผิวบริเวณรอยตําหนิใหเรียบ และ

กลมกลนืกับเนื้อหินออน

๓. ประเภท

๓.๑  หัตถกรรมหินออน แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ
๓.๑.๑  ประเภทเครื่องประดับกาย  เชน  เข็มกลัด  แหวน
๓.๑.๒  ประเภทของใชเบ็ดเตล็ด  เชน  ที่เสียบปากกา  ฐานสําหรับใสนาฬิกา ที่วางสบู
๓.๑.๓  ประเภทเครื่องตกแตงอาคารบานเรือน  เชน  รูปแกะสลัก
๓.๑.๔  ประเภทเครื่องเรือน  เชน  โตะ เกาอ้ี

๔. คุณลักษณะที่ตองการ

๔.๑  ลักษณะทั่วไป
๔.๑.๑ ตองไมบิ่น ไมมีตําหนิที่มีผลตอการใชงาน และความสวยงาม  ในกรณีที่มีการขัดผิว ผิวตองเรียบ

และเปนมันสม่ําเสมอ
๔.๑.๒  กรณีที่มีการประกอบดวยวัสดุอ่ืน  ตองมีลักษณะที่ปลอดภัย หรือเกิดอันตรายแกผูใชนอยที่สุด
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๔.๑.๓ กรณีที่ช้ินงานประกอบดวยหินออนมากกวาหนึ่งช้ิน   ตองประกอบดวยความประณีต  ติดแนน
คงทน  บริเวณรอยตอตองไมมีรอยเปรอะเปอนของสารที่ใชยึดติดชิ้นหินออนเขาดวยกัน

๔.๑.๔  กรณีที่มีรอยตกแตง ตองคงความสวยงามของผลิตภัณฑไว
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว  ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบ
ทุกคนไมนอยกวา ๓.๒๕ คะแนน    และตองไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง

๔.๒  การใชงาน
ตองสามารถใชงานไดตรงตามประเภทของผลิตภัณฑ

๕.  การบรรจุ

๕.๑ หากมกีารบรรจ ุใหบรรจหัุตถกรรมหินออนในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด  เรียบรอย  แข็งแรงพอทีจ่ะปองกัน
ความเสยีหายทีจ่ะเกดิขึน้กบัหัตถกรรมหินออนได

๖.  เครื่องหมายและฉลาก

๖.๑  ทีฉ่ลากหัตถกรรมหนิออนทกุหนวย อยางนอยตองม ี  เลข  อักษร  หรือเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอ
ไปนีใ้หเห็นไดงาย  ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน เข็มกลัด แหวน
(๒) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน

๖.๒  ทีภ่าชนะบรรจหัุตถกรรมหนิออนทกุหนวย อยางนอยตองม ีเลข อักษร หรือเครือ่งหมายแจงรายละเอยีด
ตอไปนีใ้หเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน เข็มกลัด แหวน
(๒) จํานวน
(๓) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๗.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๗.๑  รุน ในที่นี้ หมายถึง หัตถกรรมหนิออนประเภทเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือ
ซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน

๗.๒  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑  การชกัตวัอยาง

ใหชักตวัอยางหัตถกรรมหนิออนโดยวธิสุีมจากรุนเดยีวกนั สําหรับประเภทประเภทเครื่องประดับ
กาย และประเภทของใชเบ็ดเตล็ด จาํนวน ๕ ตวัอยาง  และสําหรับประเภทเครื่องตกแตงอาคาร
บานเรือน  ประเภทเครื่องเรือน จํานวน ๑ ตัวอยาง
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๗.๒.๒  เกณฑตดัสนิ
ตัวอยางหัตถกรรมหินออนทุกตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ขอ ๔.๒ ขอ
๕. และขอ ๖. จงึจะถอืวาหัตถกรรมหนิออนรุนนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘.  การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบลกัษณะทัว่ไป
๘.๑.๑  ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบหัตถกรรมหินออน

อยางนอย ๕ คน  แตละคนแยกกนัตรวจและใหคะแนนโดยอสิระ
๘.๑.๒  หลักเกณฑการใหคะแนน  ใหเปนไปตามตารางที ่๑

ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๘.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)ลักษณะที่
ตรวจสอบ

เกณฑท่ีกําหนด
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ตองปรับปรุง

ลักษณะทั่วไป ลกัษณะ
พ้ืนผวิ

ตองไมบ่ิน  ไมมีตําหนิท่ีมีผลตอการ
ใชงาน และความสวยงาม

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

ผวิทีข่ดั  ตองเรยีบ
หรอืเปนมนัสม่าํเสมอ (ถามี)

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ
ดวยวัสดุอ่ืน
(ถามี)

ตองมีลักษณะที่ปลอดภัย  หรือเกิด
อันตราย
แกผูใชนอยที่สุด

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบ
ชิ้นงานดวย
หนิออนที่
มากกวาหนึง่
ชิน้ (ถามี)

ตองประกอบดวยความประณีต ติด
แนน คงทน บริเวณรอยตอตองไมมี
รอยเปรอะเปอนของสารที่ใชยึดติด
ชิ้นหินออนเขาดวยกัน

๕ ๔ ๓ ๒ ๑

รอยตกแตง
(ถามี)

ตองคงความสวยงามของผลติภัณฑไว ๕ ๔ ๓ ๒ ๑

๘.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ  และเคร่ืองหมายและฉลาก  ใหตรวจพินิจ


