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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ภาพแกะหนังตะลุง

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะภาพแกะหนังตะลุงที่ทําจากหนังสัตว

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ภาพแกะหนงัตะลงุ หมายถงึ ส่ิงทีป่ระดษิฐข้ึนจากหนงัสัตว เชน หนงัววั หนงัควาย หนงัแกะ ทีผ่านกรรมวธิี

การเตรยีมหนงัแลว นาํมาแกะฉลใุหไดภาพและลวดลายตามตองการ อาจมกีารระบายส ี หรือเคลือบเงา
และอาจประกอบดวยวสัดอ่ืุน เชน ไม  ใชเปนของตกแตงหรือของใชทัว่ไป เชน ตวัหนงัตะลงุ พัด พวงกญุแจ  

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
๓.๑.๑ ตองมีความหนาสม่ําเสมอตลอดชิ้นงาน
๓.๑.๒ ตองประณีต ไมมีรอยตําหนิใดๆ ในชิ้นงานที่เห็นไดอยางเดนชัด เชน รา รอยแกะของเครื่องมือ
๓.๑.๓ ตองไมบิดตัว โคงงอ
๓.๑.๔ ตองมีกล่ินเฉพาะของหนังสัตวที่ใช ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กล่ินเหม็น

๓.๒ ลวดลาย
        ตองมีความประณีตสม่ําเสมอ การตอลวดลายตองแนบเนียนตลอดชิ้นงาน และการระบายสีตองไมทําให
        บริเวณขางเคียงเปรอะเปอน
๓.๓ สี (ถามี)

 ตองเรียบสม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด และเมื่อลูบผลิตภัณฑแลวสีตองไมติดมือ
๓.๔ การประกอบดวยวัสดุอ่ืน(ถามี)

ตองมีความประณีต ติดแนน คงทน และกลมกลืนเหมาะสมกับชิ้นงาน
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๓.๕ การเคลือบเงา (ถามี)
ผิวที่เคลือบตองเรียบ มีความเงาสม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๗.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๖ การใชงาน

ตองสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของการใชงาน

๔.  การบรรจุ

๔.๑ หากมกีารบรรจ ุ ใหบรรจภุาพแกะหนงัตะลงุในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด เรียบรอย และแข็งแรงพอทีจ่ะปองกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับภาพแกะหนังตะลุงได

๕.  เครื่องหมายและฉลาก

๕.๑ ที่ฉลากหรือภาชนะบรรจุภาพแกะหนังตะลุงทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมาย
แจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน พวงกุญแจหนังตะลุง พัดหนังตะลุง
(๒) ชนิดของหนังสัตวที่ใช เชน หนังวัว หนังควาย หนังแกะ
(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ขอแนะนําในการใชและดูแลรักษา
(๕) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๖.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๖.๑ รุน ในทีน่ี ้หมายถงึ ภาพแกะหนังตะลุงทีท่าํจากหนงัสัตวชนดิเดยีวกนั โดยกรรมวธิเีดยีวกนั ทีท่าํหรือสงมอบ
หรือซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั

๖.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๖.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเครื่องหมายและ

ฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ ตัวอยาง เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๖ ขอ ๔. และขอ ๕. จึงจะถือวาภาพแกะหนังตะลุงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด
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๖.๒.๒ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบลกัษณะทัว่ไป ลวดลาย สี การประกอบดวยวสัดอ่ืุน
และการเคลอืบเงา ใหใชตวัอยางทีผ่านการทดสอบตามขอ ๖.๒.๑ แลว จาํนวน ๕ ตวัอยาง เมือ่ตรวจ
สอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๕  จึงจะถือวาภาพแกะหนังตะลุงรุนนั้นเปนไป
ตามเกณฑทีกํ่าหนด

๖.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางภาพแกะหนังตะลุงตองเปนไปตามขอ ๖.๒.๑ และขอ ๖.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาภาพแกะ
หนังตะลุงรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๗.  การทดสอบ

๗.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ลวดลาย สี การประกอบดวยวัสดุอ่ืน และการเคลือบเงา
๗.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบภาพแกะหนังตะลุง

อยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๗.๑.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑  หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๗.๑.๒)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง

ตองมีความหนาสม่ําเสมอตลอดชิ้นงาน ๔ ๓ ๒ ๑
ตองประณีต ไมมีรอยตําหนิใดๆ ในชิ้น
งานที่เห็นไดอยางเดนชัด เชน รา
รอยแกะของเครื่องมือ

๔ ๓ ๒ ๑
ลักษณะทั่วไป

ตองไมบิดตัว โคงงอ ๔ ๓ ๒ ๑
ตองมีกล่ินเฉพาะของหนังสัตวที่ใช
ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค เชน
กล่ินเหม็น

๔ ๓ ๒ ๑

ลวดลาย ตองมีความประณีตสม่ําเสมอ การตอ
ลวดลายตองแนบเนียนตลอดชิ้นงาน
และการระบายสีตองไมทําใหบริเวณ
ขางเคียงเปรอะเปอน

๔ ๓ ๒ ๑

สี (ถามี) ตองเรียบสม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด และ
เมื่อลูบผลิตภัณฑแลวสีตองไมติดมือ

๔ ๓ ๒ ๑

การประกอบดวยวัสดุ
อ่ืน(ถามี)

ตองมีความประณีต ติดแนน คงทน
และกลมกลืนเหมาะสมกับชิ้นงาน

๔ ๓ ๒ ๑

การเคลือบเงา (ถามี) ผิวที่เคลือบตองเรียบ มีความเงา
สม่ําเสมอ ไมเปนเม็ด

๔ ๓ ๒ ๑

๗.๒ การทดสอบการใชงาน การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ


